Приложение №1

                                                                                                           к  контракту____________

	Спецификация   на  поставку  стоматологических   материалов   для  нужд  МЛПУ  «Воткинская стоматологическая   поликлиника».



	№ п/п
	Наименование
	Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, описание выполняемых работ, оказываемых услуг
	Ед. 

изме- рения
	Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

	1
	2
	3
	4
	5

	Средства  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности.

	1.
	Дайрект   eXtra
	Реставрационный  материал светового  отверждения  для  полостей   всех  классов во  фронтальных  и  жевательных  зубах . Выпускается   в  дозированных  упаковках -  компьюлах  для  прямого   внуриротового  применения . Состав  упаковки:

· 40 компьюл  по 0,25 г 

( 10 х А2,15 х А3,10 х А3.5,   5 х В1),

· 1 пистолет  для компьюл,

· 1 расцветка,

· 1х Prime&Bond ® NT х 2.5 мл
· Аксессуары: 50 аппликаторов.

Состав  материала:

· Уретан-диметакрилат 

( UDMA) ,

· Диметакрилат, модифицированный  карбоновой  кислотой  ( TCB  resin),

· Триэтиленгликоль-диметакрилат(TEGDMA),

· Триметакрилатная  пластмасса,

· Камфорохинон,

· Этил-4-диметиламино-бензоат,

· Бутилат  гидроокиси толуена (ВНТ),

· Стабилизатор УФ,

· Стронциево-алюминиево-натриево-фторо-фосфоро-силикатное  стекло,

· Высокодисперсный   диоксид силикона,

· Фторид  стронция,

· Пигменты  на  основе оксида  железа  и  диоксида   титана.


	Уп.


	5



	2.
	Филтек  Z 250
	Реставрационный    светоотверждаемый  рентгеноконтрастный   композит  для  : 

· прямых  реставраций  передних  и  боковых  зубов,

· формирования  культи  зуба,

· шинирования,

· непрямых  реставраций , включая  вкладки, накладки  и  фасетки.

Упакован  в  шприцы  и  одноразовые  капсулы.  Состав  упаковки:

· 8  шприцов  по  4 г.( А1, А2, А3, А3.5, В3, С2, D3, UD),

· 1 флакон с адгезивом Adper Single  Bond (3мл.),

· 1 шприц с протравочным  гелем Adper Scotchbond (3мл.),

· 1 пробный  набор  дисков Soft-Lex ,

· Аксессуары, шкала  оттенков.

Наполнителем  в Филтек  Z 250  является цирконий / кремний . Содержание   частиц  неорганического  наполнителя составляет 60 %  от  объема (без обработки  силаном ) с  размером  частиц от 0,01 до 3,5 мкм. Реставрационный   материал  Филтек  Z 250   содержит  смолы  БИС-ГМА, УДМА и БИС-ЭМА. Для  прочного  связывания  реставрации  с  тканями зуба   используется  стоматологический   адгезив. Пломбировочный  материал  имеет  несколько  цветов.
	Уп.


	5

	3.
	Филтек  суприм  ХТ
	Жидкотекучий  реставрационный    светоотверждаемый  рентгеноконтрастный, активируемый  видимым светом,нанокомпозит  низкой  вязкости. Показания  к  применению : 

· Реставрации  минимально инвазивных для  препарирования  полостей  (включая  реставрации  по  Ш и V классу, окклюзионные  фиссуры  и  ямки),  

· Основа/прокладка  под  прямые  реставрации,

· Небольшие  дефекты  в  эстетически  непрямых  реставрациях,

· Герметик   ямок  и  фиссур,

· Блокирование поднутрений  для  предотвращения возможного  отрыва   при   снятии  оттиска,

· Починка  композитных и  акриловых  временных  материалов. 

Упакован  в  шприцы  и  доступен  во  множестве  оттенков .  Состав  упаковки:

· 12 шприцов по 4 г.:

-  дентинные  оттенки A2D, A4D,

      -  основные  оттенки A2B,   

      A3B, A3.5B, B2B, C3B,

      -  эмалевые оттенки А2Е, 

      А3Е, В2Е,

-  прозрачные оттенки  G  

(серый), Y (желтый),

· Шкала-калькулятор  для  подбора оттенков.

Филтек  суприм  ХТ    содержит bisGMA , TEGDMA и  bisЕMA  смолы. Наполнитель  в Филтек суприм  ХТ  жидкотекучем  реставрационном  материале   представлен  комбинацией   отдельных  кремниевых    частиц  наполнителя  размером 75 нм; отдельных  частиц  циркониевого наполнителя размером 15-20  нм и  аггломерированных  нежестко    сцепленных  циркониево-кремниевых  нанокластеров , состоящих  преимущественно  из  циркониево-кремниевых частиц. Размер  кластера колеблется от 0,6 до 1,4 микрон. Доля  неорганического  наполнителя около 65 %  по весу ( 55 %  по  объему). 
	Уп.
	3

	4.
	Филтек  флоу
	Жидкотекучий  реставрационный    светоотверждаемый  рентгеноконтрастный, активируемый  видимым светом,нанокомпозит  низкой  вязкости. Показания  к  применению : 

· Реставрации  минимально инвазивных для  препарирования  полостей  (включая  реставрации  по  Ш и V классу, окклюзионные  фиссуры  и  ямки),  

· Основа/прокладка  под  прямые  реставрации,

· Небольшие  дефекты  в  эстетически  непрямых  реставрациях,

· Герметик   ямок  и  фиссур,

· Блокирование поднутрений  для  предотвращения возможного  отрыва   при   снятии  оттиска,

· Починка  композитных и  акриловых  временных  материалов. 

Упакован  в  шприцы  и  доступен  во  множестве  оттенков .  Состав  упаковки:

· 2 шприца по 2 г.

· 20 одноразовых наконечников.

Филтек  суприм  ХТ    содержит bisGMA , TEGDMA и  bisЕMA  смолы. Наполнитель  в Филтек суприм  ХТ  жидкотекучем  реставрационном  материале   представлен  комбинацией   отдельных  кремниевых    частиц  наполнителя  размером 75 нм; отдельных  частиц  циркониевого наполнителя размером 15-20  нм и  аггломерированных  нежестко    сцепленных  циркониево-кремниевых  нанокластеров , состоящих  преимущественно  из  циркониево-кремниевых частиц. Размер  кластера колеблется от 0,6 до 1,4 микрон. Доля  неорганического  наполнителя около 65 %  по весу ( 55 %  по  объему).
	Уп..
	3

	5.
	Эстелайт сигма 
	Универсальный  светоотверждаемый  композиционный  субмикрофильный  тотальнонаполненный  материал для  полостей   всех  классов во  фронтальных  и  жевательных  зубах .

Упакован  в  шприцы  и  доступен  во  множестве  оттенков . Состав  упаковки:

· 6 шприцов по 3,8 г.( А1, А2, А3, А3.5, ОА2, ОРА2)

· Адгезив  1 мл.,

· Аксессуары.

Эстелайт  флоу  содержит  71 %  по  массе ( 53% по  объему)   специфического  субмикронного   кремний-циркониевого и кремний-титанового  наполнителя. Частицы  наполнителя  имеют сферическую  форму, средний  размер  частицы 0,3 микрона ( от 0,04 до 0,6 микрон), что  обеспечивает  стойкий  блеск материала  и  его  устойчивость к   истиранию. Матрикс  содержит Бисфенол А  полиэтокстиметакрилат ( Bis-MPEPP), Триэтиленгликоль   диметакрилат ( TEGDMA ) и 1,6 бис (метакрилэтилоксикарбониламино) триметилгексан ( UDMA).
	Уп.
	5

	6.
	Эстелайт  флоу
	Светоотверждаемый   композиционный  материал  повышенной  текучести  с  субмикронным наполнителем, предназначенный  для  использования только  в  специфических  целях.  Показания  к  применению:

· Прямое восстановление передних  и  боковых  зубов ,

· В качестве  первого слоя  при  проведении   прямых  реставраций,

· Для  устранения поднутрений полости и  перед выполнением  непрямых   реставраций,

· Для восстановления  дефектов  керамических  и  композитных  реставраций .

Упакован  в  шприцы  и  доступен  во  множестве  оттенков . Состав  упаковки:

· 3 шприца по 1,8 г.( А1, А2, А3, А3.5)

· 9  наконечников.

Эстелайт  флоу  содержит  71 %  по  массе ( 53% по  объему)   специфического  субмикронного   кремний-циркониевого и кремний-титанового  наполнителя. Частицы  наполнителя  имеют сферическую  форму, средний  размер  частицы 0,3 микрона ( от 0,04 до 0,6 микрон), что  обеспечивает  стойкий  блеск материала  и  его  устойчивость к   истиранию. Матрикс  содержит Бисфенол А  полиэтокстиметакрилат ( Bis-MPEPP), Триэтиленгликоль   диметакрилат ( TEGDMA ) и 1,6 бис (метакрилэтилоксикарбониламино) триметилгексан ( UDMA).
	Уп.
	1

	7.
	Каризма  опал 
	Светоотверждаемый  , рентгеноконтрастный  композит. Подходит  для восстановления  фронтальных  и жевательных  зубов . Благодаря  наполнителю  из  микростекла  легко   достигается  превосходный, эстетический  результат  и   прочная, зеркальная   поверхность  после  финишной  обработки. В соединении   с  адекватной адгезивной  системой   предназначен  для  пломбирования  зубов. Показания  к  применению:

· Пломбы  I-V  класса  по  Блэку,

· Коррекция  формы  и  оттенка  зуба ,

· Шинирование  зубов , расшатанных    вследствие  травмы   или  поражения  периодонта,

· Пломбирование  молочных  зубов,

· Временное  протезирование  из  керамики и композитных  материалов ,

· Прямые  композитные  виниры,

· Наращивание  центральных  резцов.

Упакован  в  шприцы . Состав  упаковки:

· 10 шприцев  по 4 г. (А1, А2, А3, А3.5, В2, С2, СО, ОI, OM, OD),
· Шкала   оттенков  из  оригинала  материала,
· Замешивающая  палетта,
· Адгезивная система + десенситайзер  4 мл.,
· Протравливающий гель 5 мл.,
· 25  канюль
· 50 аппликаторов.
Материал  Каризма  опал  содержит  58 % пломбировочного  материала  ( по  объему), в состав  которого  входят:

· барийалюмофтористого  стекла (0,02-2 микрона),

· высокодисперсного диоксида  кремния 

( 0,02-0,07 микрон).


	Уп.
	3

	


Главный   врач  :



В.А. Перевозчиков







